
表三：羽絨被樣本的絨毛含量、
填充物重量、蓬鬆度及洗濯前
保溫值結果（表中所列只供參考，不設評分）

編號
量得
絨毛
含量

填充物重量（克） 蓬鬆度
(每克立
方米）

洗濯前
保暖值
(TOG)標示 量得 相差

標示含絨量為70％

D1 74.9% 988 969 -1.9% 313 6.5

D2 74.6% 900 866 -3.8% 303 9.1

D3 74.9% 1000 984 -1.6% 275 8.6

標示含絨量為90％

D4 94.4% 1100 1140 +3.6% 394 11.1

D5 94.6% 1000 977 -2.3% 426 10.1

D6 90.7% 1100 1220 +10.9% 353 8.6

樣
本 
編
號

牌子 [1] 產品名稱或識別 [1]

填充物重量

標示/ 量得 
(克)

相差

1
Royal 
Collection

PREMIUM WHITE GOOSE 
DOWN DUVET 
Winter Weight

1000 / 984 -1.60%

2
Natural 
Home

70% White Goose Down 
Comforter (DFQT1070Q) 988 / 969

 
-1.9%

3 Dolce Sogno 70% Hungarian Basic 
Down Quilt 900 / 866 -3.8%

4
雅芳婷 
afontane

90% White Goose Down 
Snappable Duvet 1000 / 977 -2.3%

5 BIG
90% European White 
Goose Down Winter 
Duvet (PE73)

1100 / 1140 +3.6%

6 Valentina B 90% Goose Down Quilt 1100 /1220 +10.9%

英國常用的保溫值級別及建
議使用季節／環境：
保溫值範圍
（TOG值）

保暖級別
建議使用季節／環境

（英國）

1.0至4.5 輕度保暖 夏季／暖氣充足環境

6.0至10.5 中度保暖 春秋

12至15 高度保暖 寒冷冬季

註

註

●	或	★	愈多，表示樣本在該項目表現愈佳，最多5粒。	
－表示沒有檢出。
市場上瑜伽褲款式甚多，本會選購了20款較常見的款式進行測試，未包
括市面所有牌子及款式。

填充物重量：參考歐洲標準	EN	13088，量度各樣本
的實際填充物重量，並與產品標示值進行比對。
蓬鬆度：參考歐洲標準	EN	12130	進行量度。

英國常用的保溫值類別及建議
使用季節/環境
保溫值 
（TOG）

4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 

類別

建議使用
季節/環境  
(英國)

夏季使用

夏季/暖氣
環境

溫暖

春秋

特別溫暖

寒冷冬季

註 	資料參考英國標準BS	5335。
	英國倫敦夏季溫度約為14℃至25℃。


